
 موضوع استانداردها نام كشور شماره استاندارد عنوان
شناسي نانومواد تعاريف و واژه  GB/T 19619-2004 چين 

 واژه شناسي نانومواد •

 تايوان CNS 14975-2006  نامه فناوري نانو واژه •

ها عبارات استفاده شده در فتوكاتاليستو واژه نامه   KSL 1622-2006 وبيجن كره  

شناسي تعاريف و واژه  

 چين GB/T 11847-1989  اي  چند نقطهBETوسيله روش  تعيين سطح ويژه پودر اورانيوم دي اكسيد به

 چين GB/T 13390-1992 تعيين سطح ويژه پودرهاي فلزي با استفاده از روش جذب نيتروژن

 چين GB/T 17507-1998   در ميكروسكوپ الكتروني EDSليز اشعه ايكس  عمومي استانداردهاي زيستي نازك براي ميكروآنا يابيمشخصه

گيري ضخامت آنها هاي مربوط به اندازه نامه  تعاريف و آئين-هاي مواد معدني هاي فلزي و ساير پوشش پوشش  GB/T 12334-2001 چين 

 چين GB/T 18735-2002 (AEM/EDS)ي عبوريهاي نازك نانومتري براي ميكروسكوپ الكترون تعيين ويژگي عمومي استاندارد نمونه

 TEM-X-ray energy dispersive با استفاده از هاي نازكي بيولوژيكي تعيين ويژگي عمومي ميكروآناليز كمي نمونه
spectrum (EDS)  

GB/T 18873-2002 چين 

يرايي در پودرهاي فلزي گيري م نشيني گراويمتري در يك مايع و اندازه تعيين توزيع اندازه ذرات به وسيله ته  GB/T 6524-2003 چين 

 چين GB/T 10722-2003 تعيين سطح ويژه كل و سطح ويژه خارجي كربن بلك به وسيله جذب نيتروژن

گيري و تعيين  اندازه
 مشخصات

 

گيري خواص مغناطيسي در جريان متناوب براي آلياژهاي نرم مغناطيس نانوكريستالي و آمورف روش اندازه  GB/T 19346-2003 چين 

-GB/T 19077.1 آناليز اندازه ذره با كمك روش پراش ليزر
2003 

 چين

تعيين توزيع اندازه ذره با روش پراش اشعه ايكس با زاويه كوچك-نانوپودرها  GBt/13221 چين 

 چين BET GB/T 19587-2004تعيين سطح ويژه جامدات با كمك روش جذب گاز در روش 

ات در سطح ويفرهاي سيليكونروش تست ذر  GB/T 19221-2005 چين 

ش غير تماسيحلي ويفرهاي سيليكوني به وسيله روگيري پهناي م هاي تست استاندارد براي اندازه روش  GB/T 19922-2005 چين 

 
 
 
 
 
 

 در حوزه فناوري نانولي كشورهامدهاي منتشر شدهاستاندار



 چين GB/T 19627-2005 آناليز اندازه ذرات به وسيله طيف سنجي همبستگي الكترون

راكندگي براي پودرها در مايعات  فرايند پ–تهيه نمونه   GB/T 20099-2006 چين 

تعيين توزيع اندازه ذره-هاي تست براي پارامترها فيزيكي فلزات كمياب زمين و تركيبات آنها روش  GB/T 20170.1-
2006 

 چين

-GB/T 20170.2  تعيين سطح ويژه-روش تست كاراكترهاي فيزيكي فلزات كمياب زمين و تركيبات آنها
2006 

 چين

گيري و تعيين  اندازه
 مشخصات

 

 چين SEM GB/T 20307-2006گيري طول مقياس نانومتري به وسيله  قواعد عمومي اندازه

هاي نازك به وسيله تكنيك پراش اشعه الكتروني همدوس گيري ضخامت براي كريستال روش اندازه  GB/T 20724-2006 چين 

راي آناليز نقطه كيفي به وسيله طيف سنجي اشعه ايكس پراكنده كننده طول موجراهنماهاي ميكروآناليز پروب الكتروني ب  GB/T 20725-2006 چين 

هاي تست براي نانوهيدروتالسيت سنتزي روش  HG/T 3820-2006 چين 

گيري و تعيين  اندازه
 مشخصات

 

سازي آلياژهاي مغناطيسي نرم نانوكريستالي و آمورف عريان  GB/T 19345-2003 چين 

 چين GB/T 19588-2004 پودر نانونيكل

 چين GB/T 19589-2004 نانواكسيد روي

 چين GB/T 19590-2004 نانوكلسيوم كربنات

 چين GB/T 19591-2004 نانوتيتانيوم دي اكسيد
از طريق  پليمرياسيون درجاوينيل كلريد و نانوكربنات كلسيم كربات ) پلي وينيل كلريد( هاي سوسپانسيون رزين  HG/T 3791-2005 چين 

 چين HG/T 3819-2006 نانوهيدروتالسيت سنتزي
 چين HG/T 3821-2006 نانوپودر منيزيم دي كربنات

 مواد و محصولات

 ژاپن JIS R 170-1:2004  حذف نيتريت اكسيد-ك مواد فتوكاتاليستي براي اجراي خالص سازي هوا با كم تست روش
ولات فتوكاتاليستي تحت پرتوافكني نوري  تست براي فعاليت آنتي باكتريال محص روش  JIS R 1702:2006 ژاپن 

گيري زاويه تماس آب اندازه: قسمت اول-روش تست كارايي مواد فتوكاتايستي خود پاك كن  JIS R 1703-1:2007 ژاپن 

 
 
 



تجزيه متيلن بلو مرطوب:  قسمت دوم-روش تست كارايي خود پاك كنندگي مواد فتوكاتاليستي  JIS R 1703-2:2007 ژاپن 
گيري توانايي تشكيل اكسيژن فعال مواد فتوكاتاليستي به وسيله اندازهبا روش تست كارايي خالص سازي آب   JIS R 1704:2007 ژاپن 

 ژاپن JIS R 1709:2007 منبع نور براي تست مواد فتوكاتاليستي استفاده شده تحت ماوراء بنفش
حذف استالدئيد:  قسمت دوم-د فتوكاتاليستيروش تست كارايي خالص سازي هوا در موا  JIS R 1701-2-2008 ژاپن 

حذف تولوئن:  قسمت سوم-روش تست كارايي خالص سازي هوا در مواد فتوكاتاليستي  JIS R 1701-3-2008 ژاپن 
حذف فرمالدهيد:  قسمت چهارم-روش تست كارايي خالص سازي هوا در مواد فتوكاتاليستي  JIS R 1701-4-2008 ژاپن 
حذف متيل مركاپتان:  قسمت پنجم-روش تست كارايي خالص سازي هوا در مواد فتوكاتاليستي  JIS R 1701-5-2008 ژاپن 

 ژاپن JIS R 1705:2008 روش تست فعاليت ضد قارچي محصولات فتوكاتاليست تحت تابش دهي نوري

 مواد و محصولات
 

 كره جنوبي TGA  KS D 2711-2006 باروش - نانولوله كربني در محتوي خاكستر دودهگيري اندازه
 كره جنوبي UV-Vis-NIR  KS D 2712-2006هاي كربني تك ديواره با استفاده از اسپتروسكوپي جذبي   نانولولهخلوص اندازه گيري

 كره جنوبي  KS D 2713-2006  )ميكروسكوپ نوري روبشي ميدان نزديك( USOM ارزيابي تفكيك پذيري فضائي 
 كره جنوبي KS D 2714-2006  (lateral force microscope) روش براي ميكروسكوپ نيروي جانبي -وسكوپ پروب روبشيميكر

 كره جنوبي KS D 2715-2006  نمونه قابل انبساط تك و چند كريستاله  نانو فيلم ها

محصولات مواد و  

 قسمت اول حذف نيتريد -ي روش تست كارايي خالص سازي هوا با استفاده از مواد فتوكاتاليست-هاي نازك سراميك
 تايوان CNS 15094-2007  اكسيد

 تايوان TN-001-2005   رنگهاي گندزداي فتوكاتاليستV&Vاستاندارد 
 تايوان TN-002-2005  هاي سراميكي آنتي باكتريال فتوكاتاليست  كاشيV&Vاستاندارد 

 تايوان TN-003-205  يهاي آنتي باكتريال فتو كاتاليست  لولهV&Vاستاندارد 
 تايوان TN-004-2006  هاي سراميكي فتوكاتاليستي ضد لك  كاشيV&Vاستاندارد 

 تايوان TN-005-2006  اي ضد لك رنگهV&Vاستاندارد 

 مواد و محصولات



 تايوان TN-006-2006   ضد سايشPU چرمهاي مصنوعي V&Vاستاندارد 
 تايوان TN-007-2006   ضد سايشPUهاي   رزينV&Vاستاندارد 
 تايوان TN-008-2006   تسهيلات بهداشتي ضد لكV&Vاستاندارد 

 تايوان TN-009-2006  هاي نوري فتوكاتاليستي پاك كننده هوا  لولهV&Vاستاندارد 
 تايوان TN-010-2007   فيلترهاي فتوكاتاليستي خالص كننده هواV&Vاستاندارد 

 تايوان TN-011-2007   خالص كننده هواV&Vاستاندارد 
 تايوان TN-012-2007   افراز فلزي ضد لكV&Vستاندارد ا

 تايوان TN-013-2007   منسوجات خانگي آنتي باكتريال حاوي نانو نقرهV&Vاستاندارد 
 تايوان TN-014-2007   هودهاي ضد لكV&Vاستاندارد 

 تايوان طرح اوليه   واكس ماشين آب گريزV&Vاستاندارد 
 تايوان طرح اوليه   باكتريال حاوي نانونقره جورابهاي آنتيV&Vاستاندارد 
 تايوان طرح اوليه   مواد ساخت وساز مرمري ضد باكتريV&Vاستاندارد 

 ايمني انگلستان PD 6699-2:2007  راهنماي ايمني هندلينگ و مصرف نانومواد توليد شده
 تعين مشخصات انگلستان PD 6699-1:2007  راهنماي عملي مناسب براي تعيين ويژگي نانومواد توليد شده

 ايمني انگلستان PAS 130:2007   حاوي نانوذرات رراهنماي برچسب گذاري نانومواد توليدي و محصولات نانوساختا
 انگلستان PAS131:2007  ترمينولوژي و تعاريف براي نانوپزشكي سلامت و كاربردهاي درمان شخصي در فناوري نانو

 انگلستان PAS 132: 2007  صل مشترك نانوبيوترمينولوژي ف
 انگلستان PAS 133: 2007  گيري و دستگاهوري در فناوري نانو ترمينولوژي براي اندازه

 انگلستان PAS 134: 2007  ترمينولوژي براي نانوساختارهاي كربني
 انگلستان PAS 135: 2007  ترمينولوژي براي ساخت و توليد در فناوري نانو

شناسي تعاريف و واژه  



 انگلستان PAS 136:2007  نولوژي براي نانو موادترمي
 

  
  


